II IPANELES

Fabricante y distribuidor de paneles

sandwich y policarbonato

Paneles Ebro

cuenta con una

amplia experiencia

en la fabricacion 'y
distribucion de paneles
de cubierta y fachada,
ademas de otros
elementos para la
construccién modular.

PERFIL IRATI

@ O O


Oficina4
Texto tecleado
PERFIL IRATI


Ficha Técnica -I ﬁ%
Perfil Fachada Irati _

Caracteristicas geométricas

Aplicaciones

Fachada
Arquitectdnica

Acero f,,= 280 N/mm’ (3)

M+ S

Caracteristicas eficaces de seccién |

Peso Peso ‘| |
perfil (1) instalado (2) 0 bruto

0.60 141.242 112.752 126.700

Espesor "

0.70 166.463 138.381 152.822

0.75 179.074 151.616 166.153

0.80 191.685 165.110 179.651

0.90 216.907 192.814 207.118

(1) Peso propio del perfil —_—
(2) Peso propio incluyendo el 1.00 242.129 221.395 235.174
solape de instalacion B ——

(3) Caracteristicas eficaces segtin 1.20 202 572 280.925 202 572
la normativa europea ENV 1993

parte 1-3 (2005) 2 mm*/m mm*/m mm*/m

= Momento de inercia bruto lo (Mm */m)
NomenCIatural = Momento de inercia eficaz para un momento flector positivo ler (+) (Mm*/m)
Médulo resistente eficaz para un momento flector positivo Werr. minimo (+) (mm?®/m)
Momento de inercia eficaz para un momento flector negativo let (-) (MmM*/m)
Médulo resistente eficaz para un momento flector negativo Wesr. minimo (=) (mm?®/m)

Limitaciones de fabricacién y accesorios

Espesores de perfilado min. 0,60 mm

Caracteristicas mecanicas del acero

Espesores de perfilado max. 1,20 mm

Material Base Calidad S 280 GD '-i”;:bar?c"aréfgnde Longitud minima de perfilado 1200 mm
Limite Elastico Re > 280 N/mma2. Longitud minima de corte 100 mm
Limite de rotura minimo R, > 360 N/mm?2 Longitud maxima de perfilado 14000 mm

Alargamiento de Rotura Agy Min.' 18%

Perforado Sl

o cubierta NO
Embuticiones

Recubrimientos Curvado fachada NO

Posibilidades de Liso cubierta NO

fabricacion 0.6 mm Rmin [m]

Galvanizado (UNE 36.130 EN 10.142)
Prelacado (UNE 36.150 EN 10.169)
Recubrimientos especiales contra corrosion: Grado de curvatura natural
(Plastisol / PVDF / Prisma / HPS200) 0.8 mm Rmin [m]

1.0 mm Rmin [m]

0.7 mm Rmin [m]

Junta estanca nervada Sl
Poliester NO
. . Accesorios -
Carta de colores estandar de Paneles Ebro, otros bajo consulta. Policarbonato NO
Acrilico NO

. Transporte Ocupacién max orientativa por camion 2.000 m?
Normativa | Transpore |

EUROCODIGO - 1 “Bases de proyecto y acciones en estructuras” Todos los datos numéricos reflejados en la ficha técnica, corresponden a
EUROCODIGO - 3: Proyecto de Estructuras Metéalicas célculos realizados por el departamento técnico de Paneles Ebro en

UNE-ENV 1993 - 1-1: Reglas Generales y Reglas para la Edificacion colaboracién con el Departamento de Resistencia de Materiales y

ENV 1993 - 1-3: Cold Formed Thin Gauge Members and Sheeting Estructuras en la Ingenieria de la E.T.S de Ingenieria Industrial de
NBE-EA-95 Parte 4 : Calculo de las Piezas de Chapa Conformada de Barcelona (UPC).

Acero en Edificaciones

CTE-SE -CODIGO TECNICO DE EDIFICACION —

Colores
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Ficha Técnica PANELES
Perfil Fachada Irati -I ﬁbﬂl

Tablas de sobrecarga de uso | Posicion fachada

Distancia méaxima entre apoyos en funcion de la carga y espesor del perfil, segun criterios de flechas.

(m)
Criterio de Flecha L/200 | Criterio de Flecha L/150

Cargas no
ponderadas
(kN/m2)

40 3.22 3.30 3.60 3.54 3.63 3.96

2 apoyos 2.99 3.06 3.34 3.29 3.37 3.68
m 2.81 2.88 3.15 3.09 3.17 3.46
2.67 2.74 2.99 2.94 3.01 3.29
2.55 2.62 2.86 2.81 2.88 3.15
2.46 2.52 2.75 2.70 2.77 3.03
2.37 2.43 2.65 2.59 2.68 2.92
2.20 2.26 2.46 2.32 2.45 2.71
2.07 2.12 2.32 2.12 2.23 2.55
1.96 2.02 2.20 1.96 2.07 2.42
1.83 1.93 2.11 1.83 1.93 2.28

1 Tramo | Espesor (mm) Espesor (mm)

2 Tramos | pgi(rjgeiz;;s Espesor (mm) Espesor (mm)

(kN/m2)

40 4.32 4.43 4.83 4.75 4.87 5.32

50 4.01 4.11 4.48 4.34 451 4.93
Zﬁvam ivam ﬁ ) 3.77 3.87 4.22 3.96 4.11 4.64
70 3.58 3.67 4.01 3.67 3.81 431

30 3.41 3.51 3.83 3.41 3.56 4.03

90 3.19 3.34 3.69 3.19 3.34 3.80

3.01 3.15 3.56 3.01 3.15 3.60
2.65 2.78 3.22 2.65 2.78 3.22
2.38 2.50 2.93 2.38 2.50 2.93
2.18 2.29 2.69 2.18 2.29 2.69
2.01 2.12 2.50 2.01 2.12 2.50

3 apoyos

Cargas no
ponderadas
(kN/m2)
4 3.98 4.08 4.45 4.38 4.49 4.90 5.26
50 3.69 3.79 4.13 4.06 4.17 455 4.88
Zﬁvam ivam ﬁvam jl 60 3.47 3.56 3.89 3.82 3.92 4.28 459
0 3.30 3.38 3.69 3.63 3.73 4.07 4.36
80 3.16 3.24 353 3.47 3.56 3.89 4.17
90 3.04 3.11 3.40 3.34 3.43 3.74 4.01
2.93 3.01 3.28 3.23 3.31 3.61 3.87
2.72 2.79 3.04 2.97 3.07 3.35 3.60
2.56 2.63 2.86 2.67 2.81 3.15 3.39
2.43 2.49 2.72 2.44 257 3.00 3.22
2.26 2.38 2.60 2.38 2.80 3.08

3 Tramos | Espesor (mm) Espesor (mm)

4 apoyos

ESTADO LIMITE ULTIMO 1.5 sobrecarga de viento

ESTADO LIMITE DE SERVICIO flecha méx. < L/200

Caélculos de resistencia Coeficientes de seguridad

Todos los datos numéricos reflejados en la ficha técnica, corresponden a célculos Tablas de cargas directas de utilizacion _ (en formato numérico) para el acero S 280G,
realizados por el departamento técnico de Paneles Ebro en colaboracién con incluidos los coeficientes de seguridad de Eurocédigo-3 indicadas en las mismas. El analisis
el Departamento de Resistencia de Materiales y Estructuras en la Ingenieria de la E.T.S global de los sistemas estructurales es del tipo elastico sin redistribucién de esfuerzos, al
de Ingenieria Industrial de Barcelona (UPC). tratarse de secciones Clase 4.

Para la obtencion de tablas de Sobrecarga de Uso del perfil Irati se ha efectuado el Se han considerado los siguientes sistemas: -
calculo de las caracteristicas eficaces y tablas de carga segln la normativa: - Un tramo y carga uniformemente repartida — Posicion fachada o
- Dos tramos de vano iguales y carga uniformemente repartida — Posicion fachada
- Tres tramos de vanos iguales y carga uniformemente repartida — Posicion fachada
BASES DE CALCULO (EN 1993-1-3 (2005) mar-06): . . .
Se ha efectuado un anélisis de la respuesta e integridad estructural del perfil Irati Coeficientes de seguridad ya incorporados para el ELU :
atendiendo a su comportamiento como seccién de pared delgada y, por tanto, - Peso propio del perfil 75 =1,35
susceptible a los siguientes fendmenos: - Sobrecarga de utilizacion 7, = 1,5

- Accion superficial del viento presion/succion Yw=15

- Abolladura local de sus elementos comprimidos - - . s ) .
P - Minoracion del limite eléstico del material para secciones Clase 4 }/M =1,05

- Abolladura localizada en los apoyos, con longitud minima 30 mm /

Categorial EC3  1-36.1.7.3 (4,
9 @ En la posicién cubierta se ha incorporado directamente el peso propio de la chapa.

i nh UNIVERSITAT POLITECNICA En el estado limite de servicio, ELS, la restriccion de flecha corresponde al valor L/200 y
it DE CATALUNYA L/150.
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